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	年度
	专利名称
	专利类型
	专利号
	授权日期
	发明人

	2015
	一种去除聚硅氧烷中小分子的装置及方法
	发明专利
	ZL 201310044507.2
	2015-1-7
	李金辉

	2015
	一种自动张紧压滤布的压滤卸料装置及其工作方法
	发明专利
	ZL201210289208.0
	2015-1-21
	王绪科

	2015
	一种改性苯基倍半硅氧烷及其制备方法
	发明专利
	ZL201310005114.0
	2015-3-4
	牟秋红

	2015
	一种在泡沫镍上生长碳纳米管的方法
	发明专利
	ZL201210450981.0
	2015-4-22
	王修春

	2015
	一种在碳纤维纸基底上直接生长碳纳米管阵列的方法
	发明专利
	ZL201210448832.0
	2015-4-22
	张晶

	2015
	铝氧纳米纤维增强SiO2气凝胶的制备方法
	发明专利
	ZL201310197513.1
	2015-5-27
	伊希斌

	2015
	一种湿固化温敏型防水透湿聚氨酯及其制备方法
	发明专利
	ZL201310461146.1
	2015-8-19
	赵宁

	2015
	一种端乙烯基硅氧烷的制备方法
	发明专利
	ZL 201310314762.4
	2015-9-30
	彭丹

	2015
	一种垃圾自动除水设备
	实用新型
	ZL201520407897.X
	2015-10-28
	韩哲

	2015
	一种垃圾发酵处理装置
	实用新型
	ZL201520407863.0
	2015-12-2
	朱英

	2015
	一种高效垃圾处理后分选系统
	实用新型
	ZL201520407922.4
	2015-12-9
	韩哲

	2015
	一种Mg-Zn-Al-Sn-Mn系镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL2013106950130
	2015-12-30
	杨院生

	2016
	一种垃圾处理再利用装置
	实用新型
	ZL201520402931.4
	2016-1-20
	朱英

	2016
	石墨烯/银复合导电油墨的制备方法
	发明专利
	ZL201410632505.X
	2016-2-24
	琚伟

	2016
	一种ATP酶抑制剂化合物的制备方法
	发明专利
	ZL201310454237.2
	2016-3-2
	韩哲

	2016
	一种含硅的耐磨锌基合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201410180169.X
	2016-3-23
	田长文

	2016
	一种全钒液流电池用复合碳电极及其制备方法
	发明专利
	ZL201310671295.0
	2016-6-22
	张晶

	2016
	一种氢燃料电池电极材料制备方法
	发明专利
	ZL201210450953.9
	2016-9-14
	马婕

	2016
	一种苯基氢基MQ硅树脂及其制备方法
	发明专利
	ZL201410192789.5
	2016-10-5
	张敏

	2016
	一种高强高韧耐磨挤压锌合金的制备方法
	发明专利
	ZL201510112800.7
	2016-10-5
	田长文

	2016
	一种单脉冲无氰电镀银的方法
	发明专利
	ZL201310639758.5
	2016-11-23
	张晶

	2016
	氧化石墨烯与植酸修饰电极及其电化学传感器
	实用新型
	ZL201620571459.1
	2016-11-30
	刘秀玉

	2017
	一种工程机械用高强高韧耐磨挤压锌合金U型材及其制备方法
	发明专利
	ZL201510194439.7
	2017-3-15
	田长文

	2017
	一种镁及镁合金熔炼保护方法
	发明专利
	ZL201510119804.8
	2017-3-22
	李卫红

	2017
	一种垃圾处理再利用装置
	发明专利
	ZL201510324689.8
	2017-1-4
	朱英

	2017
	一种垃圾发酵处理装置
	发明专利
	ZL201510320412.8
	2017-1-18
	朱英

	2017
	一种高效垃圾处理后分选系统
	发明专利
	ZL201510324841.2
	2017-1-18
	韩哲

	2017
	一种硅树脂包覆层材料及其制备和使用方法
	发明专利
	ZL201510042119.X
	2017-3-29
	牟秋红

	2017
	一种镁型材
	实用新型
	ZL201621076198.2
	2017-3-22
	刘运腾

	2017
	一种大尺寸细晶或超细晶金属棒材热挤压模具
	实用新型
	ZL201621038239.9
	2017-3-22
	刘运腾

	2017
	一种铸造模具冷却装置
	实用新型
	ZL201621245607.7
	2017-5-10
	吴建华

	2017
	一种金属细晶材料挤压方法、挤压模具及应用
	发明专利
	ZL201510980819.3
	2017-5-3
	刘运腾

	2017
	一种无缝管材的挤压模具
	实用新型
	ZL201621260236.X
	2017-5-24
	林涛

	2017
	一种弱溶剂墨水打印用通用型喷绘涂料及其制备方法
	发明专利
	ZL201510672938.2
	2017-6-27
	李冰

	2017
	一种热处理强化高强度铸造镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201510962643.9
	2017-8-25
	周吉学

	2017
	一种高塑性高屏蔽性能镁合金材料及制备方法与应用
	发明专利
	ZL201610123922.0
	2017-9-29
	张迪

	2017
	一种用于镁合金搭焊的自动氩弧开缝填丝焊接方法
	发明专利
	ZL201510867286.8
	2017-9-26
	刘运腾

	2017
	减摩抗磨固体润滑材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201510479662.6
	2017-10-3
	李冰

	2017
	一种用于吸附废水中重金属材料的制备方法及其应用
	发明专利
	ZL201410704542.7
	2017-6-27
	韩哲

	2017
	一种垃圾自动除水处理方法
	发明专利
	ZL201510324852.0
	2017-7-14
	韩哲

	2017
	从芬顿铁泥中提取腐殖酸液态肥和无机铁肥的方法
	发明专利
	ZL201510358581.0
	2017-11-10
	朱英

	2017
	一种实现挤压坯料温度梯度分布的热处理炉
	实用新型
	ZL201720318378.5
	2017-12-8
	刘运腾

	2018
	一种用于砂型铸造的水射流冷却落砂一体装置
	实用新型
	ZL201720968324.3
	2018-2-23
	修大鹏

	2018
	改性氧化石墨烯复合修饰电极在检测水体中痕量重金属离子的电化学检测方法
	发明专利
	ZL201610096241.X
	2018-5-15
	刘秀玉

	2018
	一种新型晶片研磨抛光机
	实用新型
	ZL201721552968.0
	2018-4-26
	邱程程

	2018
	一种无颗粒型银基导电墨水及其制备方法与应用
	发明专利
	ZL201510969323.6
	2018-4-4
	张晶

	2018
	一种再生回收利用水玻璃型砂的方法
	发明专利
	ZL201710610872.3
	2018-9-28
	修大鹏

	2018
	一株降解雌激素的假单胞菌及其培养方法和应用
	发明专利
	ZL201510809690.X
	2018-11-9
	朱英

	2018
	一种中空瓷板散热片及散热器
	实用新型
	ZL201721182664.X
	2018-4-17
	修大鹏

	2018
	一种镁合金清洗剂
	发明专利
	ZL201510411883.X
	2018-4-6
	王修春

	2018
	一种镁合金长直型材在线热处理矫直装置
	实用新型
	ZL201721404791.X
	2018-5-18
	林涛

	2018
	一种镁合金型材热处理形变控制装置
	实用新型
	ZL201721463985.7
	2018-5-8
	林涛

	2018
	一种实现挤压坯料温度梯度分布的热处理炉及热处理方法
	发明专利
	ZL201710197658.X
	2018-5-15
	刘运腾

	2018
	具有梯度折射率效应的二次电光晶体及其制备与应用方法
	发明专利
	ZL201510734429.8
	2018-5-24
	王旭平

	2018
	一种基于方解石型正硼酸盐晶体的全固态拉曼激光器
	发明专利
	ZL201510969382.3
	2018-6-13
	吕宪顺

	2018
	一种流域水环境质量生态补偿方法
	发明专利
	ZL201611034126.6
	2018-8-28
	朱英

	2018
	一种槽型太阳能集热板
	实用新型
	ZL201721623843.2
	2018-9-14
	修大鹏

	2018
	一种槽型太阳能集热系统
	实用新型
	ZL201721624169.X
	2018-9-14
	修大鹏

	2018
	一种高强度高塑性的镁合金挤压材制备方法
	发明专利
	ZL201710237446.X
	2018-10-16
	刘运腾

	2018
	一种环保型硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201610203045.8
	2018-6-12
	伊希斌

	2018
	一种苯基氢基聚硅氧烷及其制备方法
	发明专利
	ZL201610097147.6
	2018-1-9
	彭丹

	2018
	一种磁性材料磷化液
	发明专利
	ZL201510412944.4
	2018-4-6
	王修春

	2018
	一种大尺寸细晶或超细晶金属棒材热挤压模具及挤压方法
	发明专利
	ZL201610802245.5
	2018-1-12
	刘运腾

	2018
	一种无缝管材的挤压模具及方法
	发明专利
	ZL201611039130.1
	2018-12-7
	林涛

	2018
	一种镁及镁合金中缺陷的定量检测方法
	发明专利
	ZL201610854556.6
	2018-12-7
	李卫红

	2019
	氧化石墨烯与植酸修饰电极的制备及组装的电化学检测装置
	发明专利
	ZL201610424736.0
	2019-1-22
	刘秀玉

	2019
	一种水玻璃型砂及基于水射流清砂的砂型铸造方法
	发明专利
	ZL201710417198.7
	2019-2-15
	修大鹏

	2019
	一种焊接垫板及其在镁-铝异种金属焊接中的应用
	发明专利
	ZL201611072114.2
	2019-3-5
	刘洪涛

	2019
	一种高性能Mg-Y-Mn-Gd变形镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201710660789.7
	2019-1-11
	周吉学

	2019
	一种镁合金和钛合金耐腐蚀抗菌复合涂层的短流程制备方法
	发明专利
	ZL201710710912.1
	2019-3-5
	李涛

	2019
	一种双光子RNA荧光探针及其在活细胞成像中的应用
	发明专利
	ZL201611159739.2
	2019-3-26
	赵宁

	2019
	一种卤化银/硅钛气凝胶三元复合光催化剂及其制备方法
	发明专利
	ZL201610658028.3
	2019-6-7
	琚伟

	2019
	一种异种金属连接件及其加工方法
	发明专利
	ZL201710091741.9
	2019-3-29
	陈燕飞

	2019
	一种变形镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201710636213.7
	2019-3-29
	周吉学

	2019
	一种硼酸盐拉曼晶体及其制备方法和用途
	发明专利
	ZL201710385219.1
	2019-7-26
	吕宪顺

	2019
	一种碳纳米管-碳气凝胶复合材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201710119853.0
	2019-7-5
	范会利

	2019
	一种基于四方相钽铌酸钾晶体的低电压驱动电光调Q开关
	发明专利
	ZL201810310925.4
	2019-9-20
	王旭平

	2019
	一种超疏水复合碳气凝胶吸油材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201710264349.X
	2019-9-6
	张晶

	2019
	一种气凝胶复合材料表面平整工艺
	发明专利
	ZL201610801344.1
	2019-8-16
	刘本学

	2019
	一种RNA成像的双光子荧光探针及其在活细胞中的应用
	发明专利
	ZL201610910344.5
	2019-5-28
	赵宁

	2019
	一种阴离子水性聚氨酯乳液的制备方法
	发明专利
	ZL201510559628.X
	2019-1-22
	于一涛

	2019
	一种纳米黑瓷铝合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201810370694.6
	2019-9-13
	修大鹏

	2019
	海藻酸钠-水滑石-石墨烯凝胶球吸附水体中有机污染物PAP的去除
	发明专利
	ZL201710326698.X
	2019-8-27
	刘秀玉

	2019
	氧化石墨烯-聚苯胺复合物合成的海藻酸钠凝胶球对水体中铅和镉重金属离子的吸附性去除
	发明专利
	ZL201710447672.0
	2019-8-27
	刘秀玉

	2019
	一种镁-铝异种金属连接件的整体防护方法
	发明专利
	ZL201710710859.5
	2019-10-29
	李涛

	2019
	一种高性能镁合金挤压型材的制备方法
	发明专利
	ZL201710806666.X
	2019-11-26
	林涛

	2019
	一种可以喷洒药剂的土壤修复装置
	实用新型
	ZL201821994694.5
	2019-7-23
	韩本利

	2019
	一种土壤修复用取样装置
	实用新型
	ZL201821994694.5
	2019-8-9
	韩本利

	2019
	一种镀膜镁及其合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201710091725.X
	2019-8-2
	陈燕飞

	2019
	一种Mg-Al-Ca-Ce系镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201811081346.3
	2019-12-10
	宋晓村

	2020
	手工组装用纽扣电池放置盒
	实用新型
	ZL201922396670.0
	2020-07-07
	王涛

	2020
	用于可见光观察的纽扣电池
	实用新型
	ZL201922396617.0
	2020-06-09
	张娜

	2020
	一种粒子掺杂型复合梯度微弧氧化涂层及多级制备方法、应用
	发明专利
	ZL201910867095.X
	2020-08-28
	李涛

	2020
	一种镍催化亚胺阳离子分子内酰胺烷基化的反应方法
	发明专利
	ZL201910727935.2
	2020-07-24
	张硕

	2020
	一种高强高弹性模量变形镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201910439592.X
	2020-08-07
	周吉学

	2020
	一种超高强度可溶解镁合金及其制备方法和应用
	发明专利
	ZL201910439580.7
	2020-03-24
	林涛

	2020
	一种耐热可溶解镁合金及其制备方法和应用
	发明专利
	ZL201910434832.7
	2020-03-17
	刘运腾

	2020
	一种高介电常数钽铌酸钾晶体制备方法
	发明专利
	ZL201910348502.6
	2020-10-13
	邱程程

	2020
	一种低成本可溶性镁合金及其制备方法和应用
	发明专利
	ZL201910189609.0
	2020-03-17
	刘运腾

	2020
	一种Mg-Zn-Sn-Mn合金的高强度挤压型材制备方法
	发明专利
	ZL201910140422.1
	2020-01-14
	刘运腾

	2020
	一种耐热镁合金及其制备方法
	发明专利
	ZL201811208865.1
	2020-05-05
	马百常

	2020
	一种钪催化硫醇对邻亚甲基苯醌的亲核加成反应方法
	发明专利
	ZL201810995702.6
	2020-09-08
	张硕

	2020
	一种激光熔覆成形改善镁合金焊接接头的粉料
	发明专利
	ZL201810979140.6
	2020-03-17
	刘洪涛

	2020
	一种表面微合金化改善镁合金焊接接头的方法
	发明专利
	ZL201810979030.X
	2020-05-05
	刘洪涛

	2020
	一种高塑性可降解生物医用Mg-Zn-Zr-Ca-Fe合金材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201810879916.7
	2020-08-07
	刘运腾

	2020
	一种高强度的快速降解生物医用Mg-Zn-Zr-Fe合金材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201810879128.8
	2020-03-17
	刘运腾

	2020
	一种高强度氧化锆气凝胶的制备方法
	发明专利
	ZL2018105222250.X
	2020-08-11
	刘本学

	2020
	聚碳硅烷与聚硅氧烷树脂基耐烧蚀复合材料及其制备方法
	发明专利
	ZL201810335461.2
	2020-11-10
	牟秋红

	2020
	一种室温固化耐辐照硅树脂组合物及其制备方法
	发明专利
	ZL201810316601.1
	2020-02-14
	彭丹

	2020
	硅树脂包覆型铂催化剂及其制备方法和应用
	发明专利
	ZL201711327614.0
	2020-09-29
	李金辉

	2020
	一种难溶盐与聚酰亚胺气凝胶复合光催化剂及其制备方法
	发明专利
	ZL201711193341.5
	2020-04-17
	赵新富

	2020
	一种Sc(III)催化合成2,3-二取代-4H-苯并吡喃的制备方法
	发明专利
	ZL201711062728.7
	2020-04-28
	张硕

	2020
	一种水玻璃型砂溃散性的定量检验方法
	发明专利
	ZL201710981678.6
	2020-04-03
	修大鹏

	2020
	一种合成2,5-二取代恶唑化合物的制备方法
	发明专利
	ZL201710779148.3
	2020-07-31
	张硕

	2020
	一种耐高温粘接密封硅树脂及其制备方法
	发明专利
	ZL201710717369.8
	2020-09-08
	牟秋红

	2020
	一种可室温固化的耐热硅树脂及其制备方法
	发明专利
	ZL201710680478.7
	2020-05-19
	彭丹

	2020
	海藻酸钠-水滑石-石墨烯凝胶球吸附水体中重金属铅离子的去除
	发明专利
	ZL201710343524.4
	2020-05-22
	刘秀玉

	2020
	一种加成型有机硅浸渍树脂用增粘剂及其制备方法
	发明专利
	ZL201610525052.X
	2020-05-08
	牟秋红

	2020
	氧化石墨烯与聚苯胺修饰电极的制备及组装的电化学检测装置
	发明专利
	ZL201610451532.6
	2020-05-22
	刘秀玉



